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ИЛ ООО «Прогресс» Протокол исследований (анализа) №32516-ПРГ/23 от 14.07.2023 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ООО «Прогресс» 
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок 

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 1 1 н/2 
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ 1.ИЛ58 от 2022-12-09 

ель лаборатории 
О «Прогресс» 

. М. Чернова 

, ля 202Зг. 

П РОТОКОЛ ИССЛЕДОВ� 
(анализа) 

№32516-ПРГ/23 от 14.07.2023 

Объект 

Заявитель 

Изготовитель 

Основание для проведения исследований 
(анализа) 
Дата запроса на получение материала для 
исследований (анализа) 
Дата получения материала для 
исследований (анализа) 
Дата проведения исследований (анализа) 

Нормативные документы, 
регламентирующие объем исследований 
(анализа) и их оценку 
Результаты 

Плитка керамическая (керамогранитная) 
глазурованная. Размер 600*600, 600*1200 мм. 
Торговая марка LCM. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КЕРАМИК ЛАБ», Адрес: Россия, 111395, город 
Москва, Маёвки Первой аллея, д. 11 к. 1, помещ. III 
ком. 2 (цоколь), ИНН: 7720870441, ОГРН: 
1227700418164, телефон: 8-916-496-46-98, 
электронная почта: info@,lc111cera111ica.co111 
KfZIL TILES (КИЗИЛ ТАЙЛС) ДЖИЭСТИ (ИНН) 
07BEFPS6330PIZX ИЕСИ (экспортный код) 
BEFPS6330P Юридический Адрес: 110037, Индия, 
Дели, пгт Махипалпур, Морби, Нью Сабзи Манди 
Десу Вали Гали Нр, ДжиАш № 890 Адрес 
производства: Sr. No. 98-1, на Унчи Мандал, ул. 
Халвад, GJ SH 22, Гуджарат 363642, Индия. Телефон: 
+91 851 08 51 086
Заявка № 32516 от 02 Июня 2023 г. 

05 Июня 2023 г. 

14 Июня 2023 г. 

1 9 Июня 2023 г. 

ГОСТ 13996-20] 9 "Плитки керамические. Общие 
технические условия" 

Таблица№l 

на 2 листах, лист 1 



ИЛ ООО «Пrюгрссс» Протокол исследований (анализа) №32516-ПРГ/23 от 14.07.2023 

Таблица №1 -

Показатели Методы 
п/п Наименование показателя 

нд Испытания 
испытаний 

1 Наличие трещин и цек Не допускается Отсутствует 
гост 13996-
2019. 

Должны быть прочно 

2 Плитки склеены боковыми Соответствует гост 13996-
гранями или требованиям 2019. 

наклеены на основу 

3 
Водопоглощение, % масс., 

0,5 0,042 
гост 13996-

не более 2019. 
Разрушающая нагрузка, Н, 

4 не менее: гост 13996-
- при толщине >7,5 мм 1300 1500 2019. 
- при толщине <7 ,5 мм 600 800 

5 
Предел прочности при 28 35 

гост 13996-
изгибе, МПа, не менее 2019. 

6 
Термическая стойкость 10 10 

гост 13996-
плиток, циклы 1) 2019. 
Термическая стойкость 
глазури глазурованных 

гост 13996-
7 керамических плиток, 0С: 2019. 

- цветной 125 125 
- белой 150 150 

8 Морозостойкость, циклы 100 100 
гост 13996-
2019. 

9 
Износостойкость,не 

1-5 Класс 3 
гост 13996-

более 2019. 
Устойчивость к кислотам и Соответствует гост 13996-

10 щелочам низкой Классы А, В, С 
концентрации 

требованиям 2019. 

Устойчивость к бытовым Соответствует гост 13996-
11 химикатам и добавкам для Классы А, В 

водоподготовки бассейнов 
требованиям 2019. 

Заключение: 

По результатам проведенных исследований (анализа): Плитка керамическая (керамогранитная) 
глазурованная. Размер 600*600, 600*1200 мм. Торговая марка LCM, выпускаемая КIZIL T1LES (КИЗИЛ 
Т АЙЛС) ДЖИЭСТИ (ИНН) 07BEFPS6330PlZX ИЕСИ (экспортный код) BEFPS6330P Юридический 
Адрес: 11003 7, Индия, Дели, пгт Махипалпур, Морби, Нью Сабзи Манди Десу Вали Гали Нр, ДжиАш № 
890 Адрес производства: Sr. No. 98-1, на Унчи Мандал, ул. Халвад, GJ SH 22, Гуджарат 363642, Индия. 
Телефон: +91 85108 51086, соответствует: ГОСТ 13996-2019 "Плитки кер-амические. Общие технические 
условия". 

Исполнитель I �И.Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подяергнуrый испытаниям (исследованиям). 
Запрещается полная илн части•1ная публикация (перепечатка) настоящего протокола бс1 пнсhме1111ого разрешения Испытатслыюй 
лаборатории ООО «Прогресс». 
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя. 

на 2 листах, лист 2 




